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Решетки Браве
Условия выбора элементарной ячейки

1о. Сингония выбранной ячейки должна соответствовать 
сингонии всей решетки (правило максимума симметрии).

2о. Число равных ребер и углов между ребрами ячейки 
должно быть максимальным (правило максимума равных 
параметров).

3о. При наличии прямых углов между ребрами ячейки их 
число должно быть наибольшим (правило максимума прямых 
углов).

4о. При соблюдении первых трех условий объем ячейки 
должен быть наименьшим (правило минимума объема).
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Решетки Браве
Условия выбора элементарной ячейки (пример)
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Решетки Браве
Разбор
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Элементы симметрии бесконечных структур
Винтовые оси

Поворот + перенос вдоль оси

Трансляционная компонента указывается подстрочным 
символом как m/n, где nm - наименование оси
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Элементы симметрии бесконечных структур
Винтовые оси
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Элементы симметрии бесконечных структур
Плоскости скользящего отражения

Отражение + перенос вдоль плоскости

Трансляционная компонента указывается в 
наименовании плоскости
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Элементы симметрии бесконечных структур
Плоскости скользящего отражения
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Элементы симметрии бесконечных структур
Плоскости скользящего отражения

11



12



!"#$%&'()*+%,-"./'0*1-$-"'

23456738389'
:$);$'<-$.='>*,&?.@'

23456738A49'

230 пространственных групп симметрии
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230 пространственных групп симметрии
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